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PRüFUNGSZEUGNIS

ST-20-01-30-01

Produkt: ZERO Seidenglanz  480  SLF

Hersteller: ZERO-LACK  GmbH  & Co. KG

Bleichstr.  57-58

32545  Bad Oeynhausen

Auftrag: Bestimmung  der  FIeckenbeständigkeit  gegenüber  ausgewählten

DesinfektionsmitteIn  gemäß  EN 12720:2014

Prüfbericht: 2719404  A1

Prüfergebnisse:

Ausgewählte

Desinfektionsmittel

Konzentration

!n %

Einwirkzeit

in min

Ergebnis  der

FIeckenbeständigkeit

gemäß  EN 12720:2014

terralin  protect 0,5  /  2 / 2 6ü /  15  / 240 4/4/4

perform 0,5 / 2 / 3 60 / 60 / 240 4/4/4

Korsolin  FF 0,5 / 2 / 4 240  / 120 / 60 4/4/4

Dismozon  plus 0,4  / 3,6  7 3,6 120  / 240 / 15 4/4/4

Microbat  forte o,s / 2 I 3 60 / 120 / 240 4/4/4

Clorina o,s I 2,5 I I 6ü / 120 / 60 4/4/4

Neopresidan  135-1 1,5  / 1  / 4 60 / 30 / 120 4/4/3

Dresden,  30.C)1.2020

7. Q
Leiter  des Prüflabüratoriums

nÜtzig
verantwortlicher  Bearbeiter


